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MECHANIKAI JELLEMZOK

UMUNDUM PA6G+0il Ontétt Poliamid + Olaj

Tulajdonsag Me. Vizsgalat PA6 G
M ISO 527-Ned 55
Folyas hatdr pa e, ves
Mpa ISO 527-Szaraz 80
e % ISO 527-Nedves 50
Szakadasi nyulas
% ISO 527-Széraz 120
Utésallosag KJ/m’ 1SO 179 Nem tért
L KJ/m’ ISO 179-Nedves >15
Hornyolt Utésallésag 3
Ki/m ISO 179-Széraz >5
. . . MPA ISO 2039-1Nedves 100
Golyébenyomdddsos vizsgélat (Hssg/30)
MPA ISO 2039-1Szaraz 150
L, MPA ISO 527- Nedves 1700
E-modulus-Huzas
MPA ISO 527-Széraz 2800
KUszasi fesziltség (1% nyulas) MPA DIN53 444 >7
Sz3 0,15
surlodési tényezs (Acéllal szemben) zaraz
Nedves 0,2
HOTANI JELLEMZOK
Maximum szervizhmérséklet(Tartos) c° - 105
Maximum szervizhmérséklet(Néhany drara) c° - 160
Minimum szervizh6mérséklet c’ ISO 75 -40
Fajh6 1/(g*K) - 1,7
Linearis hétagulasi tényezé 1/K.10° DIN 53452 7-8
Hévezetési képesség W/(K.m) |1SO 22007-4 0,23
Olvadaspont ce ISO 3146 +220
ELEKTOMOS TULAJDONSAGOK
. , . Q*cm IEC 60093-Sz4raz <=10"
Térfogati ellendllas o
Q*cm IEC 60093-Nedves <=10
_ . o IEC 60093 <=10"
Felileti ellenallas o
Q IEC 60093 <=10
Kaszéaram szilardsag - IEC 112 CTI600
Veszteségi tényez6 1 MHz - IEC 60250-Szaraz 0,03
o kV/mm IEC 60243-1-Szaraz 50
Atltési szilardsag
kV/mm IEC 60243-1-Nedves 20
EGYEB TULAJDONSAGOK
S(ir(iség g/cm3 ISO 1183 1,14
Vizfelvétel normal kérilmények kozott % DIN53715 1,8
Vizfelvétel % I1SO 62 5,5
EghetSség - uL94 HB

A jelen miszaki adatlap a jelenlegi legjobb tuddsunk szerinti adatokat tartalmazza. Egyes adatok az alapanyagra vonatkoznak ezért a félkésztermék tényleges
adatai ettSl némileg eltérhet. Felhivjuk a figyelmet, hogy az Umundum Kft. nem tud felelGséget vallalni a koz6lt adatok pontossagaért és teljességéért. Ezért a
termék felhasznaldjanak felelGsége annak eldontése, hogy a széban forgd anyag alkalmas e az adott felhasznalasra.




